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 Penjemuran Cangkang Telur Bebek 

 

 

 

 

 

 

Proses Pengecilan Cangkang Telur Bebek 

 

 

 

 

 

Tepung Cangkang Telur Bebek 
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Persiapan Cetakan  

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan Bahan Campuran  

 

 

 

 

 

 

Pencampuran Alkalin Aktivator 
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Pengukuran Suhu Alkalin Aktivator 

 

 

 

 

 

 

Pencampuran Bahan Beton Geopolimer 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Uji Slump 
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 Proses Pengadukan dan Pencetakan Beton Geopolimer 

 

 

  

 

 

 

 

Proses Curing Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 Uji Tekan Beton 


