
: Alpri Pramadanatra : 1

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 14/12/15 11:00 21/12/2015 13:30 7 0% 1 7 10.931 0 0.00 0 17662.5

2 14/12/15 11:00 21/12/2015 13:36 7 0% 2 7 11.039 0 0.00 0 17662.5

3 14/12/15 11:00 21/12/2015 13:41 7 0% 3 7 11.102 0 0.00 0 17662.5

0.00 11.024

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

: Alpri Pramadanatra : 2

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 14/12/15 11:00 21/12/2015 13:45 7 45% 1 7 11.200 200 11.32 200000 17662.5

2 14/12/15 11:00 21/12/2015 13:50 7 45% 2 7 11.210 185 10.47 185000 17662.5

3 14/12/15 11:00 21/12/2015 13:55 7 45% 3 7 11.217 210 11.89 210000 17662.5

11.23 11.209

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

Keterangan

Kuat Tekan Rerata

Penguji Lembar ke

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode Keterangan

Kuat Tekan Rerata

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676

Penguji Lembar ke



: Alpri Pramadanatra : 3

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:00 7 60% 1 7 11.250 215 12.17 215000 17662.5

2 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:05 7 60% 2 7 11.259 220 12.46 220000 17662.5

3 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:10 7 60% 3 7 11.258 225 12.74 225000 17662.5

11.256

12.46

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

: Alpri Pramadanatra : 4

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:15 7 75% 1 7 11.395 255 14.44 255000 17662.5

2 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:20 7 75% 2 7 11.397 262 14.83 262000 17662.5

3 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:25 7 75% 3 7 11.394 270 15.29 270000 17662.5

11.395

14.85

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

Keterangan

Kuat Tekan Rerata

Penguji Lembar ke

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode

Penguji Lembar ke

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode Keterangan

Kuat Tekan Rerata

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676



: Alpri Pramadanatra : 5

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:30 7 90% 1 7 11.405 285 16.14 285000 17662.5

2 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:35 7 90% 2 7 11.410 290 16.42 290000 17662.5

3 14/12/15 11:00 21/12/2015 14:42 7 90% 3 7 11.406 285 16.14 285000 17662.5

11.407

16.23

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

Penguji Lembar ke

Keterangan

Kuat Tekan Rerata

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676



: Alpri Pramadanatra : 6

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 24/11/15 10:00 23/12/2015 13:00 28 0% 1 28 11.029 4 0.23 4000 17662.5

2 24/11/16 10:00 23/12/2016 13:05 28 0% 2 28 11.100 2 0.11 2000 17662.5

3 24/11/17 10:00 23/12/2017 13:10 28 0% 3 28 11.050 7 0.40 7000 17662.5

11.060

0.25

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

: Alpri Pramadanatra : 7

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 24/11/15 10:00 23/12/2015 13:15 28 45% 1 28 11.251 300 16.99 300000 17662.5

2 24/11/16 10:00 23/12/2016 13:20 28 45% 2 28 11.249 330 18.68 330000 17662.5

3 24/11/17 10:00 23/12/2017 13:25 28 45% 3 28 11.350 325 18.40 325000 17662.5

11.283

18.02

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

Keterangan

Kuat Tekan Rerata

Penguji Lembar ke

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode Keterangan

Kuat Tekan Rerata

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676

Penguji Lembar ke



: Alpri Pramadanatra : 8

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 24/11/17 10:00 23/12/2017 13:30 28 60% 1 28 11.472 330 18.68 330000 17662.5

2 24/11/18 10:00 23/12/2018 13:35 28 60% 2 28 11.490 325 18.40 325000 17662.5

3 24/11/19 10:00 23/12/2019 13:40 28 60% 3 28 11.395 345 19.53 345000 17662.5

11.452

18.87

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

: Alpri Pramadanatra : 9

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 24/11/19 10:00 23/12/2019 13:45 28 75% 1 28 11.495 360 20.38 360000 17662.5

2 24/11/20 10:00 23/12/2020 13:50 28 75% 2 28 11.480 365 20.67 365000 17662.5

3 24/11/21 10:00 23/12/2021 13:55 28 75% 3 28 11.510 360 20.38 360000 17662.5

11.495

20.48

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

Keterangan

Kuat Tekan Rerata

Penguji Lembar ke

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode

Penguji Lembar ke

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode Keterangan

Kuat Tekan Rerata

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676



: Alpri Pramadanatra : 10

: Lab. Uji Bahan Teknik Sipil : 10

: Kuat Tekan Beton

: 17662.5 mm²

Umur Slump Berat Beban
Kuat 

Tekan

Tanggal waktu Tanggal waktu (Hari) (cm) (kg) (kN) (Mpa)

1 24/11/21 10:00 23/12/2021 14:00 28 90% 1 28 11.740 400 22.65 400000 17662.5

2 24/11/22 10:00 23/12/2022 14:05 28 90% 2 28 11.519 500 28.31 500000 17662.5

3 24/11/23 10:00 23/12/2023 14:10 28 90% 3 28 11.499 450 25.48 450000 17662.5

11.586

25.48

Catatan :

Jakarta, …………………..20 ……

Ditest Oleh Penguji

( Suratman ) ( Alpri Pramadanatra )

Penguji Lembar ke

Keterangan

Kuat Tekan Rerata

Lokasi Pengujian Jumlah Lembar

Bentuk Tes

Luas Penampang

No.
Pengecoran Uji Test

Kode

LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. Telp/Fax 021 4700676


